La varilla PCB de tungsteno carburo, se usa principalmente en la placa de circuito impreso, tiene opciones

de molienda sin tierra y finas.

% Varilla PCB de carburo de tungsteno, tamafio comun ¢3.175*%38.5 mm;
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HO9U _ ) | | 9 | 0.3 | 14.5 | 93.7 9.2 »350
Hi2U-T | 88 = 12 | 03 = 142 = 930 9.6 =350
_ HOBU-T _ 94 _ 6 | 0.4 _ 14.9 _ 945 8.4 =380
r HOBU | 94 | 6 | 04 | 149 | 940 8.7 >380
hr HO&U-K 92 & 0.4 14.7 93.2 9.0 =380




