La tige en carbure cémenté, qui est dure et résistante, est utilisée pour le traitement des fraises en
carbure monobloc destinées a la coupe du métal.

Tige en carbure de tungstene en pouces, diametre commun en pouces disponible: 1/8, 3/8,1/4,3/ 4, 1/2,
1. longueur commune en pouces disponible: 1, 1.5, 2.5, 3,3,5,4,5,6 ... 13

Qualité pour Solide Outils:
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( Grade) | { | (%) | (um) (g/em')woi (HRA) s | (MNm-3/2) | (kgf/mm?)
HOSU . 91 | 9 | 0.3 | 14.5 | 93.7 | 9.2 | =350
H12U-T _ &8 | 12 _ 0.3 | 14.2 _ 93.0 _ 9.6 _ =350
HOBU-T 94 [ 0.4 14.9 94.5 8.4 =380
HO&U 94 [ 0.4 14.9 94.0 8.7 =380
HO8L g2 B 0.4 14.7 93.6 .8 =380
HOBU-K 92 8 0.4 14.7 93.2 9.0 =380
H1z2U 88 12 0.4 14.3 925 9.4 =350
H105 90 10 0.6 14.4 92.1 9.9 =350
H1OF 90 14 0.8 14.4 91.8 10.9 >350
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