Le strisce di carburo di tungsteno solitamente utilizzate per tagliare il legno, la scheda, la tavola di
fibra di fibra di media densita e altri materiali di processo. Puo essere applicabile per fare formazione
di coltelli, coltello alesatura, coltello serrato e vari coltelli di profilo.
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strips T
i ft/Dimension
Type FE wE E i FE e
Timm} Tal.{mm) W(mm) Tol.{mm) L{mm) Tol.(mm)
2*3*330 2.0 +0.10~+0.30 3.0 +0.20~+0.40 330 +0.10~+0.20
2+4*33( 2.0 +0.10~+0.30 4.0 | +0.20~+0.40 330 +0.10~+0.20
2*6*330 2.0 +0.10~+0,30 6.0 +0.20~+0.40 330 #0,10~+0,20
2+10*330 2.0 +0.10~+0.30 100 | +0.20~+0.40 330 +0.10~+0.20
2412330 | 20 +010~+030 | 120 |  +0.20~+0.40 330 +010~40.20
2*18%330 2.0 +0.10~+0.30 16.0 +0.20~+0.40 330 +0.10~+0.20
2*20%330 2.0 +0.10~+0.30 2000 +0.20~+0.40 330 +0.10~+0.20
J=3*330 3.0 +0.10~+0.30 3.0 | +0.20~+0.40 330 +0.10~+0,20
3*5*330 3.0 +0.10~+0.30 5.0 | +0.20~+0.40 330 +0.10~+0.20
| 3%6*330 | 3.0 +0.10~+0.30 6.0 |  +0.20~+0.40 330 +0.10~+0.20
| 30330 30 £010~+030 | 100 |  +0.20~+0.60 330 +0.10~+0.20
| 3"1B*330 3.0 +0.10~+0.30 160 |  +0.20~+0.60 330 +0.10~+0.20
_ 3*20*330 3.0 +0.10~+0.30 20.0 . +(0.20~+0.60 330 +0.10~4+0.20
| 3*25*330 3.0 +0.10~+0.30 25.0 | +(0.20~+0.60 330 +0.10~~40.20
 4*5°330 4.0 +0.10~+0.30 5.0 +0.20~+0.60 330 +0.10~+0.20
4*8%330 | 4.0 +0.10~-+0.30 8.0 +0.20~+0.60 330 +0.10~+0.20
4*10*330 |~ 40 +0.10~+0.30 100 | +0.20~+0.60 330 +0.10~+0.20
4*15*330 4.0 +0.10~+0.30 150 | +0.20~+0.60 330 +0.10~+0.20
| 4*20*330 40 +0.10~+0.30 200 | +0.20~+0.60 EET] +0.10~+0.20
4*30*330 4.0 +0.10~+0.30 30.0 [ +0.20~~+0_60 330 +0.10-+0.20
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il
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R /Dimension
L
i mE e ma 2% K 2%
T{mm) Tol.(mm) Wimm) Tol.fmm) Limm) Tol.{mm)
2*3°330 | 2.0 +0.10~ +0.30 3.0 +0.20 - +0.40 330 +0.10 ~ +2.0
_3%5%330 | 3.0 +0.10~ +0.30 30 +0.20~+0.40 330 +010~+20
3*8+330 3.0 +0.10~ +030 B.0 +0.20 = +0.40 330 +010 - +20
310330 3.0 +0.10~ +0.30 10.0 +0.20 ~ +0.40 330 +0.10~+2.0
3*12*330 | 3.0 +0.10~ +0.30 12.0 +0.20 - +0.40 330 +010~+2.0
4*8*330 4.0 +0.10~ +0.30 8.0 +0.20 ~ +0.40 330 +010~+20
A4*10°330 4.0 +0.10~ +0.30 10.0 +0.20 ~ +0.40 330 +0.10~ +2.0




GradoRaccomandazione:

il hE B = i
R we co Grain size Density Hardness TRS
{ Grade) {34) (%) {um) (gfcm®)#0.1 (HRA)0 5 (kef/mm?)
HC2 94 & 1 1495 92 =200
H125 88 12 0.6 14.25 91.5 =350




