Os botdes de carboneto de tungsténio tém varias formas, por exemplo esférico, balistico, conico,
parabdlico, plano. Eles sdo usados para fazer brocas de rocha amplamente usadas em campos de petréleo
e mineracao. Os botdes de metal duro trabalham sob alto impacto, portanto, devem ter alta resisténcia ao
impacto. Temos diferentes graus para diferentes formacgdes rochosas, como hard rock, hard rock médio e
formacao de rocha macia

Recomendacao de Grau
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HE10 94 & 1.6 14,495 90.4 =300
HE1S - 94 - & . 2.0 . 14 95 - 89.6 . =280
HE1l& - 94 6 . 4.0 . 1495 - 88.2 . =270
HE20 - 92 8 4.0 | 14,75 - 87.8 . =270
HE30 21 _ 2, | 4.0 14.65 87.5 > 260
HE35 . 89 . 11 | 4.0 | 14.40 . 86.8 | =250
HE36 88 12 2.0 14.30 _ 87.0 . =280
HE40 _ 87 | 13 | 4.0 | 14.20 _ 85.5 _ =240

HES50 85 15 4.0 14.05 85.0 »230



