A haste de PCB de carboneto de tungsténio, é usada principalmente na placa de circuito impressa, possui
opcdes de moagem nao fundamental e fina.

% Rod de PCB de carboneto de tungsténio, tamanho comum ¢3.175*38,5 mm;
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3,175%38.5 _ 3175 . 385 . 0.3

AvaliarporPCBHaste

HEREH we co Gﬁiﬁiﬁze D:F‘IET.)! Haﬁﬁess ﬁa}}%l& ﬁﬁfgj
( Grade) | (%) B (um) [ (g/em') w01 (HRA) 05 (mMnm-3/2) | (kgf/mm?)
a4 T ) | 9.2 B
H12U-T 88 12 0.3 14.2 93.0 9.6 >350
| HOBU-T 94 6 0.4 14.9 94.5 8.4 >380
% HosU | 94 | 6 | 04 | 149 940 8.7  >380

% HOBU-K 92 8 04 14.7 93.2 9.0 =380




