Volfram Carbide PCB Rod, anvands huvudsakligen pa tryckt kretskort, har ojamn- och fina slipalternativ.

% Tungsten Carbide PCB Rod, vanlig storlek ¢3.175*38,5 mm;
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Milling cutting blanks ISO hs, 5
chamfered one end q‘ﬁ‘

F=t/Dimension

Hits/Type | mE | K B
| AD{mm) | Limm) ; Cimm)
£3.175%38.5 . 3.175 . 38.5 . 0.3

KvalitetforPCBstang

HEREH we co Gﬁiﬁiﬁze DEI:‘IET.)! Haﬁﬁess ﬁﬂ};ﬁ& ﬁrﬁg]
( Grade) | (%) B (um) [ (g/em') w01 (HRA) 05 (mMnm-3/2) | (kgf/mm?)
Hosu | & | 9 | 03 | 145 | 937 | 9.2 _ >350
H12U-T 88 12 0.3 142 93.0 9.6 =350
| HO6U-T 94 6 0.4 14.9 94.5 84 >380
¥ HosU | 94 | & | 04 | 148 | 940 | 87 | >380

% HOBU-K 92 8 04 14.7 93.2 9.0 =380




