
แก​รน​ด์ทะเล​ซีเมนต์​คา​ร์ไบด​์ทําทังสเตน​ซีเมนต์​คา​ร์ไบด​์ที่​ว่าง​เปล่า​ว่าง​เปล​่าเป็น​วัตถุดิบ​ใน​การ
ผลิต​เครื่อง​มือ​ตัด​โลหะ​ผสม​เช่น​เครื่อง​ตัด​จุด​สิ้น​สุด​การ​เจาะ​และ​รีม​เม​อร​์เครื่อง​มือ​ตัด​เหล่า​นี้
ใช้​กัน​อย่าง​แพร่​หลาย​สําหรับ​การ​ประมวล​ผล​โลหะ​

ประเภท​ที่​มี​อยู่​:

*แท่ง​ระยะ​สั้น​ที่​เป็น​ของ​แข​็ง
*แท่ง​กราว​ด์ด้วย​การ​ลบล้าง​เมท​ต์;
*แท่ง​กราว​ด์ด้วย​ Chamfer-Din;
*แท่ง​ยาว​ของ​ทึบ
*ก​ราว​ด์ยาว​แท่ง​เมท​ริก​ซ์;
*แท่ง​กราว​ด์ด้วย​การ​ลบหลู่​นิ้ว​;
*แท่ง​ที่​มี​รู​สาร​หล่อ​เย็น​ส่วน​กล​าง
*แท่ง​ที่​มี​รู​สาร​หล่อ​เย็น​สอง​รู
*แท่ง​ที่​มี​รู​สาร​หล่อ​เย็น​ 2​ รู​;




